
Caliza Alba

  Coeficiente de Absorción                         6,03%

  Resistencia Mecánica a 
  la Compresión                          471 kg/cm2

  Resistencia Mecánica a 
  la Flexión                          83 kg/cm2

  Resistencia al Desg    aste                          5,16 mm

   Resistencia   al  Impacto                          23 cm     

  


